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Современная техника требует в ряде случаев максимального уменьшения веса конструкций и 

сооружений. Возможность осуществления этого требования тесно связана с точным знанием действи-
тельного распределения напряжений и деформаций в частях конструкций и сооружений; без такого 
знания надежный расчет на прочность невозможен. 

Достаточно часто детали конструкций изготавливаются путем прессования. При данном способе 
изготовления заготовка переводится в деталь с необходимой конфигурацией путем деформации под 
воздействием внешних сил. Эта изменение формы заготовки (деформация) приводит к выделению 
тепла внутри заготовки(тела) и, следовательно, к изменению температуры тела. Далее, это изменение 
температуры приводит к дополнительной деформации тела, т.е. неравномерный нагрев приводит к 
возникновению внутренних напряжений [1, с.142].  Решение подобных задач имеет важное прикладное 
значение.   

В соответствии с общей постановкой рассматриваемой задачи, основные уравнения термоупру-
гости должны включать в себя как уравнения для смещений твердого тела, так и уравнения для рас-
пределения температуры [2 c. 43]. 

Аннотация: Рассчитано распределение температур и термоупругих деформаций для заготовки сво-
бодно лежащей на нагретой подложке. Расчет проводился методом конечных элементов путем реше-
ния системы дифференциальных уравнений. Полученные численные результаты могут быть примене-
ны для расчета кузнечнопрессового оборудования. 
Ключевые слова: метод конечных элементов, уравнение Ламе, термоупругие деформации, диффе-
ренциальные уравнения. 
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Abstract: The temperature distribution and thermoelastic deformations are calculated for a blank free-lying on 
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Обозначим через  tuuu
zyx
,,,u   – смещение твердого тела от положения равновесия. Урав-

нения движения твердого тела в соответствии со вторым законом Ньютона имеют вид: 

xxzxyxx

x f
zyxt

u
 



















2

2

, 

yyzyyyx

y
f

zyxt

u
 



















2

2

, 

zzzzyzx

z f
zyxt

u
 



















2

2

 

(1) 

где    – как обычно плотность среды; f  – вектор заданных объемных сил. 

Для компонент тензора упругих напряжений, применяемых в (1) справедливы следующие соот-
ношения:  
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где  ,   – постоянные Ламе, характеризующие упругие свойства среды. Предположим, что 

среда однородная, тогда подстановкой (2) в (1) получим уравнение Ламе 

  f grad  -u  div gradu
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где   – двумерный оператор Лапласа. 
 Для получения решения системы гиперболических уравнений второго порядка (3) необходи-

мо дополнить её соответствующими начальными и краевыми условиями. Зададим начальное смеще-
ние и скорость точек тела: 
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 Простейшее краевое условие для системы уравнений Ламе соответствует заданию смеще-
ний на границе расчетной области, например [3 c.119]: 

  0,,,u tzyx ,      zyx ,, . (6) 

Тем самым при заданном температурном поле среды напряженное состояние определяется кра-
евой задачей типа (3)-(6). 

 Уравнение теплопроводности в твердом однородном теле с учетом сжимаемости имеет вид 
(без учета внутренних источников тепла): 
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В качестве иллюстрации рассмотрим решение системы уравнений (3) с граничными условиями 
(4)-(7) для плоского случая. Пусть имеется бесконечный параллелепипед (заготовка) лежащий на 
нагретой поверхности (рис. 1). 
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Рис. 1. Заготовка, лежащая на нагретой поверхности 

 
Исходя из физики рассматриваемой задачи необходимо учитывать конвективный теплообмен между 
телом и окружающей средой.   
Плоские деформации описываются уравнением Ламе (3), которое в данном случае имеет вид:  
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для перемещений  
21
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 Учитывая тот факт, что в заготовка изготавливается из однородного материала, запишем 
уравнение для стационарного температурного состояния 

0u , x . (10) 

 Предположим, что между телом и подложкой существует идеальный контакт, а температура 
подложки постоянная. Тогда соответствующее граничное условие имеет вид 
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Между телом и подложкой предполагается жесткое сцепление, и поэтому 
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Условие симметрии дает следующие краевые условия на левой границе: 
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Верхняя и боковая поверхности граничат с окружающей средой, температура которой cu , поэтому при-

нимаются краевые условия 
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где k ,   –  коэффициенты  теплопроводности и конвективного теплообмена соответственно. 
Эти участки границы свободны, и при отсутствии нагрузок имеем следующие краевые условия для 
смещений: 
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Условия (18)-(21) соответствуют рассмотрению тепловых расширений относительно состояния тела 
при температуре окружающей среды.  

Нормируя смещения на 
1
l , для характеристики тепловых деформаций получим безразмерный пара-

метр. 
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В безразмерные переменные уравнения (8), (9) примут вид 
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Уравнение теплопроводности (10) сохраняет свой вид. 
Граничное условие (11) на подложке дает 

  10, xu , 1
0 lx   , (25) 

а для смещений имеем (12). Сохраняют свой вид условия симметрии (13)-(15). 

Интенсивность теплообмена с окружающей средой характеризуется параметром Bi , поэтому из (16), 
(17) следует 
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где kl /Bi
1

 . Для смещений граничные условия (18)-(21) переписываются следующим образом: 
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Таким образом решение задачи термоупругости в рассматриваемой постановке распадается на 
две подзадачи: автономную задачу расчета температурного поля и задачу расчета напряжений для 
этого температурного состояния тела. 

Используется равномерная прямоугольная сетка   в прямоугольнике  . Дифференциальной 
задаче для стационарного уравнения теплопроводности (10) с граничными условиями (13), (24)-(26) на 
отдельных сторонах прямоугольника ставится в соответствие разностная задача [4 c.182]. Аналогич-
ным образом рассматривается разностная задача расчета упругих напряжений.  

Полученные численные результаты могут быть применены для расчета кузнечнопрессового обо-
рудования, т.к. позволяют связать температуру подложки, температуру окружающей среды и геометри-
ческие характеристики поковки применяемой для изготовления заданного изделия. 
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